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客户名称： 厦门康盛达石业有限公司 

客户地址： 福建省泉州市水头镇澳盛大板市场 6B 栋 10 区 

 

样品名称 : 米兰白玉 

石种 : 大理石 

产地 : 纳米比亚 

生 产 商 : 康盛达石业 

以上信息及样品由客户提供及确认，SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。 

************* 

收样日期 : 2020-08-24 

测试开始时间 : 2020-08-24 

测试结束时间 : 2020-08-28 

测试结果 : 请见下页（除另有特别说明外，此报告结果仅对测试样品负责） 

 
通标标准技术服务有限公司厦门分公司

检测中心 
授权签名 

 

黄文明 授权签字人 
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结果总结： 

样品：天然石，见照片 

序号 测试项目 测试方法 测试条件 测试结果 

1 压缩强度 
GB/T 9966.1-

2001 

50mm×50mm×50mm, 
5 片,机切面 

干燥状态: 
平均值: 127 MPa 
标准偏差: 6 MPa 

50mm×50mm×50mm, 
5 片, 机切面 

水饱和状态: 
平均值: 127 MPa 
标准偏差: 10 MPa 

2 弯曲强度 
GB/T 9966.2-

2001 

350mm×100mm×30mm, 
5 片, 机切 

干燥状态: 
平均值: 9.1 MPa 
标准偏差: 1.0 MPa 

350mm×100mm×30mm, 
5 片, 机切 

水饱和状态: 
平均值: 12.1 MPa 
标准偏差: 1.8 MPa 

3 
吸水率 

GB/T 9966.3-
2001 

50mm×50mm×50mm, 
5 片, 机切面 

平均值: 0.08% 
标准偏差: 0.01 % 

体积密度 
平均值: 2.87 g/cm3 

标准偏差: 0.01 g/cm3 

4 肖氏硬度 
GB/T 9966.5-

2001 
100mm×100mm×30mm, 

5 片, 机切 53 

5 耐磨性 
GB/T 19766-
2005 附录 A 

50mm×50mm×50mm, 
4 片, 机切 

10 (1/cm3) 
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原样照片： 

 
样品  

******** 报告结束******** 
 
 
 

在中华人民共和国境内，报告加盖 CMA 标识，表示检测项目在资质认定范围内；未加盖 CMA 标识，表示部

分/全部检测项目未在 CMA 资质认定范围内，结果仅供内部参考。 
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